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ISO 9053-1

Bestimmung des Stromungswiderstands

Auftraggeber: Rohi Stoffe GmbH
Schoenlindestr. 1
82538 Geretsried
Projektnummer: M109669
Probennummer: 13452
Prifobjekt: SHAKE
Durchmesser: 100 mm
Dicke: 1,16 mm
Flachenbez. Masse: 486 g/m?
Atm. Luftdruck: 1000
B =95,5 kPa
Temperatur: 900
6=21,3°C -
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Stromungsgeschwindigkeit u/(mm/s)

Spezifischer Stromungswiderstand R = 455 Pa s/m

Prifstelle:
Prifer:
Prifdatum:
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